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Revêtements généralement employés : 
 

 Chaussée

Matériau Epaisseur
(en mm)

Pourcentage 
de matériau 
de recyclage

Valeur a
(portance, valeur état 
neuf)

1
SDA 8-12 30-40 4

AC MR 8 25-40 4

PA 8 (11) (35-50) 2.6
1AC 22 EME C1 80 - 120 4.4

AC B 22 H 65 - 100 4
1
AC 22 EME C2 80 - 120 ≤ 60 % * 5.6

AC T 22 H 65 - 100 ≤ 80 % * 4

ACF 22 60 - 150 ≤ 100 % * 3.2
AFK 22 70 - 120 ≤ 85 % * 2.7

Couche de 
fondation

Grave
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 Terrain

* Un pourcentage plus 
important est admis à condition 
d'un accord entre l'entreprise 
et le maître d'ouvrage
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Revêtement 0%

Couche de liaison

Couche de base

≤ 60 % *

 
1 Altitude > env. 700m, couche de roulement (revêtement), couche de liaison et couche de base en 
concertation avec le spécialiste superstructure du Soutien technique. 
 
Les instructions ASTRA 71005 Qualité des revêtements bitumineux – Mesures en cas de non-respect des 
exigences sont à prendre en considération pour les chantiers. 


